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Produktbeskrivelse:

Visnesmarmor 0-60mm er et maskinknust og siktet marmorprodukt.

Produktet er ofte brukt til industrielt formal. Produktet er syrelgselig, har

et hgyt innhold av mineralet kalsitt (CaCO3) og inneholder f& andre

urenheter.

Materiale:

Gradering:
Farge:

Produsent:
R&materiale:

Kalsittmarmor
CaCOs
0-60mm

Hvit

Visnes Kalk AS
Visnes Marmor

Annen informasjon:

Visnes Marmor er registrest hos Mattilsynet Iht. Drikkevannsforskriften av

4.des 2001 nr. 1372, §15. Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens

Neaeringsmiddeltilsyn.

Produktkrav iht:

Fremstilt: Knust og tgrrsiktet
Bruksomrader: Industrielt formal Evt. skjerpende krav fra kunde
Generelle produktegenskaper
Parameter Metode Enhet Deklarert verdi Usikkerhet (+/-) Produktkrav
MAX MIN
Syreulegselig rest NS-EN 12485 [wt%] 1,5 - - -
Fukt NS-EN 1097-5 [wt%] 0,3 - - -
pH NS-EN ISO 10523 8,4 0,2 - -
CaCoO; XRF [wt%] 98,0 - - -
MgCO; XRF [Wt%] 1,3 - - -
Partikkeldensitet NS-EN 1097-4 [g/cm?] 2,7 - - -
Sporstoffer
Analysert Metode Enhet Deklarert verdi Usikkerhet Produktkrav
(+/-) MAX
Sb, Antimon NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <2,0 -
As, Arsen NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <2,0 -
Cd, Kadmium NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <0,2 -
Cr, Krom NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <5,0 20-30% -
Pb, Bly NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <2,0 dek?::rert -
Hg, Kvikksglv NS-EN 1483:2007 [mg/kg] <0,02 verdi -
Ni, Nikkel NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <2,0 -
Se, Selen NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <2,0 -
Zn, Sink NS-ISO 11885:2009 & NS 4770| [mg/kg] <2,0 -
Annet

Partikkelfordeling:

Ramateriale:
Leveringsform:
Volumvekt:
Lagring:

SDS:

Se produktets partikkelfordelingskurve.
Visnes Marmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.

Bulk (lgst)

1,5-1,75 [ kg/dm?>] (terr vare)

Utendgrs/Innendgrs

Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angaende HMS.
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